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No Replika 

Kadar Besi 

Sebelum 

Perlakuan 

(mg/L) 

Kadar Besi Setelah 

Perlakuan 

(mg/L) 

Jumlah Penurunan 

(mg/L) 

Persentase Penurunan 

(%) 

P1  

(9-12 

mm) 

P2  

(5-8 

mm) 

P3  

(1-4 

mm) 

P1  

(9-12 

mm) 

P2  

(5-8 

mm) 

P3  

(1-4 

mm) 

P1  

(9-12 

mm) 

P2  

(5-8 

mm) 

P3  

(1-4 

mm) 

1. Ke-1 1,18 0,24 0,08 0,01 0,94 1,1 1,17 79,66 93,22 99,15 

2. Ke-2 1,78 0,64 0,01 0,01 1,14 1,77 1,77 64,04 99,44 99,44 

3. Ke-3 1,7 0,51 0,02 0,01 1,19 1,68 1,69 70,00 98,82 99,41 

4. Ke-4 1,52 0,4 0,71 0,01 1,12 0,81 1,51 73,68 53,29 99,34 

5. Ke-5 1,56 0,52 0,3 0,5 1,04 1,26 1,06 66,67 80,77 67,95 

Rata-rata 1,55 0,46 0,22 0,11 1,09 1,33 1,44 70,32 85,55 92,90 

 

 

 

 



 


